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タフタイトＥＰＳ 成分表 

 

硬
化
剤 

ポリチオール 非公開 

変性脂肪族ポリアミン 非公開 

クレゾ-ル(混合異性体) 1～5 

フェノ-ル 1～5 

 

 

成   分 割  合(％) 

主
剤 

ビスフェノール Aエポキシ樹脂 35～45 

n-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル 1～5 

酸化チタン(IV) 5～10 
   

 

成   分 割  合(％) 


