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株式会社クボタケミックス 

品質保証部 

堺品質保証課 

ＫＰ接合剤 成分表 

 

成   分 割   合（％） 

変成シリコーン樹脂 30～40 

無機質充填材 50～60 

フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) 0.1～1 

すずおよびすず化合物 0.1～1 

 


